PFirodni tepelné izolacni vaty NATURIZOL/JUTAIZOL

V soucasné dobé u laické i odborné verejnosti probihaji mnohé diskuse o zateplovani podkrovi i
celych budov. Hovofi se zejména o snizeni uniku tepla konstrukci, coz vede k postupnému zprisnovani
pozadavk( norem, a to logicky vede k navy3ovani celkové tloustky tepelnych izolaci v konstrukcich.

Casto v3ak i pfi spInéni zakladnich normativnich pozadavki se uZivatel domu setkava s nepfijemnou
situaci teplotni nestability interiérl podkrovi, tj. kolisani teplot jak vzimnim obdobi, tak i vlété
s fenoménem piehfivani podkrovi. To se spojené stim, Ze toto nadzemni podlaZi je vétSinou budovano
pouze z lehkych konstrukci, a to vcetné pricek, kde fakticky jedinou hmotou konstrukce schopnou vyrazné
akumulovat teplo byva nadezdivka pod pozednici, popf. zdéné Stity budovy. Pokud ovSsem navic stfecha neni
stanového nebo valbového tvaru. Obdobny problém obcas nastava i u lehkych drevostaveb. V konstrukcich
totiz jsou vétsinou pouZivany béiné lehké hmoty, které maji velice nizkou nejen objemovou hmotnost, ale
zejména nizkou mérnou tepelnou kapacitu, tj. velice nizkou akumulaci tepla. Cely problém teplotni stability
mistnosti (prehfivani v letnim obdobi roku) je pak nutno fesit cenové velice nakladnou klimatizaci.

Pokud chceme predejit takovym problémim, neni potieba néjak drasticky ménit plvodné
zamyslenou skladbu konstrukce s lehkou vatou, ale je rozhodné vhodné jako tepelnou izolaci v konstrukci
pouzivat materidly s vysokou mérnou tepelnou kapacitou a zarovern s vys$si objemovou hmotnosti.

Jednémi z takovych materialt jsou pfirodni tepelna izolace NATURIZOL z Inénych vlaken nebo
JUTAIZOL z jutovych vldken, které nejen Ze umi kvalitné tepelné izolovat (A, 0,039 W/m.K) a Fesit i akustické
souvislosti, ale pfestoZe se jedna o vatu, ma vysokou mérnou tepelnou kapacitu (c 1550 J/kg.K) a vyssi
objemovou hmotnost (32 kg/m3), tj. ma schopnost pomérné vysoké tepelné akumulace. Navic ma tu vyhodu,
Ze se aplikuje jako béina vata, tj. neni potieba z vnitini a vnéjSi strany tepelné izolace pouzivat cenové
narocné bednéni (tuhé vrstvy) jako pf¥i aplikaci foukanych izolaci. Navic jsou v zavodé JUTA 08 Turnov
vyrabény o tloustkach od 40 mm aZ po 160 mm, tudiz jej Ize v konstrukcich riizné kombinovat a vrstvit.




Tj. staci tedy vyménit planovany béiny lehky tepelny izolant za material NATURIZOL &i JUTAIZOL, a
razem teplotni stabilita mistnosti s lehkym obvodovym plastém se vyrazné zlepsi. Vyrobky NATURIZOL ¢i
JUTAIZOL lze pouzit ve vSech béinych lehkych konstrukcich, kde vyrobky nejsou mechanicky zatéZzovany ¢i

plosné namahany. Viz. nize uvedené schéma.

Legenda :
material NATURIZOL

vysoce difuzni membrana
(Jutadach)

parotésné spojena a napojena
parozabrana (Jutafol N, NAL, Reflex)

Pouziti materialit NATURIZOL :

. zatepleni nad krokvemi s kovovymi drzaky
. zatepleni nad klestinami

. zatepleni mezi nebo pod klestinami

. zatepleni mezi a pod krokvemi

. zatepleni predsazené stény

. zatepleni stropu z horni strany

. izolace déliciho tramového stropu

. zatepleni sendviCového zdiva

. zatepleni vétrané fasady

10. izolace délici pricky

11. zatepleni obvodoveé stény dfevostavby
12. zatepleni obvodoveé stény z vnitini strany
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U vyrobkd NATURIZOL a JUTAIZOL vsak najdete i jiné pfednosti. Jsou vysoceparopropustné (faktor
difizniho odporu |1 < 2,2, resp. i1 < 1,2) a tedy vhodné i pro diftizné oteviené skladby. Navic maji sniZzenou
hoflavost na uroven tfidy E dle EN 13501-1 (B2 dle DIN 4102). Neobsahuji vsak Zadné zdravotné zavadné
bromité slouceniny jako retardéry horeni, jelikoZz zde timto pfipravkem je soda. Neobsahuji Zadné
formaldehydy ani pryskyfice, jelikoZ pojivem je BiCo vlakno. Je tedy ryze ekologicky a zdravotné nezavadny.
Navic i dostate¢na objemova hmotnost 32 kg/m3 vytvari spravnou tuhost a rozmérovou stalost (T2), ulehcuje
manipulaci i snadnou zpracovatelnost. Diky své rostlinné hmoté vyrobky umi pfi pfislusné aplikaci pozitivné
ovliviiovat i vzdusnou vlhkost v interiéru.

Pro toho kdo vyrobky aplikuje je jednou z hlavnich vyhod i skute¢nost, Ze vyrobky na rozdil od
béznych vat tzv. ,nekousou”, jsou tedy prijemné na dotyk a nevyvolavaji dychaci problémy pfi montazi.

Velice Casto otazkou pak je otazka: ,, jak je se Skddci“ ? Tim, Ze z plivodni rostliny Inu i juty jsou
odstranény hlavni zdroje Zivin, tj. i lyko a pazdefi, pak vyrobky obsahuji fakticky pouze celulézu, tj. stejnou
hmotu jako je dfevo. Tj. v materialu nejsou Zadné Ziviny, které by byly pozvankou pro Skiidce. A vzhledem



k tomu, Ze pojivem hlavnich Inénych ¢i jutovych vlaken neni Skrob, ale PES BiCo vlakno, pak ani pojivo neni
zdrojem Zivin.

Diky vySe uvedenym vlastnostem maji vyrobky NATURIZOL a JUTAIZOL i vysoky potencial moZnosti
odparu vodnich par z konstrukce. Zaroven diky pouZitému typu pojiva nemizZe vlivem pronikajici vihkosti
konstrukci ¢i normou povolenému mnoiZstvi kondenzaci vodnich par v konstrukci dojit k rozpojeni viaken
vaty, a tedy nemuze vlivem téchto souvislosti dojit k degradaci funkénosti tepelné izolace.

Mnohé vyuZiti materiald NATURIZOL ¢i JUTAIZOL v rGznych mistech lehkych zateplenych konstrukci
pak dokresluji nize uvedené fotografie.




Samoziejmosti vyrobku NATURIZOL a JUTAIZOL jsou pfrislusna osvédceni a “” ETA]

certifikaty, véetné Evropského technického posouzeni ETA.

Evropské technické ETA 15/0153
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poradenstvi a technicky servis, a to véetné provedeni pfipadnych vypocti a

posouzeni spravnosti provedeni planovanych konstrukci, kde budou vyrobky
NATURIZOL ¢i JUTAIZOL poutzity. Zakladni informace o vyrobcich pak lze najit i na
internetu na strankach http://www.juta.cz a technické souvislosti pak i v oddile
technické knihovny na: https://www.juta-strechy-steny.cz/technicka-knihovna.

< JUTA

http://www.juta.cz Jan Rypl, manazer aplikaci, tel.: +420 602 194045, e-mail: rypl@juta.cz




